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SISTEMA
DE TRHRANSPORTE
COLECTIVO

FICHA DE INSPECCION DE CONTROL DE CALIDAD

No. DE CODIGO: __410214% REV. 0
FECHA DE EMISION: ___ 19-JUNIO-1996
DESCRIPCION DE LA PIEZA :
NOMEBERE DE LA PIEZA O PRODUCTD: JUNTA AISLANTE PARA RIFL DF 100 LB/YD

Ho DEPLANOCS :

CONJUNTO TV- 126 REFERENCIA 5

DETALLE TV-127REF.S5

CLASTFICACION DEDEFECTOS .

CRITERIOS DE INSPECCION :
NCORMIAS DE MUESTRED SIMPLE SEGUN NOM-Z-12-03
IIVEL DE INSPECCION : ‘ NORMAL NIVEL IT

NIVEL ACEPTAELE DE CALIDAD (AQL)

DEFECTCS CRITICOS (C) - 1.0
TEFECTCS MAYCRES Q0 : 25
DEFECTOS MENGRES (m) 100
REVISIONES:
No. | FECHA DESCRIPCION "APROBO OBSERVACIONES
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AUTORIZ ARON

S

. ING. BALTASAR CHAVEZ FSPINO 9
GERENTE DE INGENIERIA Y DESARROLLO

HOJA ] DE_4__

Delicias No”67 C.P.06070 México, D.F. Teléfono: 709 11 33
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#1CTIA DE INSPECCION DE CONTROL DE CALIDAD

NOMERE DELAPIEZA __ JUNTA AISLANTE PARA RIFL DE 100 LB/YD  No. DE CODIGO.__4102145
#ECHA DE EMISION: 10-TURIO-1 096 REVISION No.: a
REQUISITOS DE INSPECCION :
No. CARACTERISTICAS GEOMETRICAS | CLASE DE NORMAS Y/0
DEFECTO ESPECIFICACIONES
] | DIVENSION DE 683 % 0.3 mm M SISTEMA IS0
7 | COMENSICNDE 642 0.3 mm M SISTEMA.1SG
3 |FADIOS DE 355+ 1.0 mm M SISTEMA ISO
4 |RADIOSDE®.Smm m SISTEMAISO
5 | PENDIENIE DE 1/4 m SISTEMAISO
| § |RADICSLE i 6mm m SISTEMA IS0
{7 |CISIANCIA DE4212 05 mm B SISTEMA IS0
{ g |DIMENSIONDE 143 0.2mm M SISTEMAISC
0 | DISTANCIADE 833 % 0.5 mm M SISTEMA IS0
10 |CIVENSICNDE 1524+ 1 mm M SISTEMA IS0
1] |RATICSTE 15, mem m SISTEMAISO
17 |ESPESORDE 7 2 0.3 mim M SISTEMA ISO
i3 |RACICSTE 2 mm m SISTEMA 150
14 | DIVENSIONCE 138 = 1 mm M SISTEMA 150
No. CARACTFRISTICAS DEL MATERIAL | CLASEDE NORMAS Y/0
_ | DEFECTO ESPECIFICACIONES
i NYLONG6 T C ET 20
3 | RESISTENCIA £ Lk COMPRESION c ET 20, ASTI DGOS, D257
4 | RESISTENCIA ELECTRICA SUPERFICIAL G ET 29
Nn CARACTERISTICAS PARTICULARES | CLASE DE NORMAS Y/0
| DEFECTO ESPECIFICACIONES
i | PRUEEBADEMONTAJE i c
3 | LAS PIECAS DEBEN TENER BORDES KIEN DEFINIDCS c 1
Y SIN REBABA, SUPERFICIES LISAS SIN GRIETAS U
ULr0% DEFECTOS SUPERFICIALES.
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ARATAS PRUEE‘-AS DE RESISTENCLA A LA COMPHRESION Y RESISTENCIA ELECTRICA SUPERFICIAL
2l LABUPATORIODEL ST.C. CALIFICARAENEASEALAET 26
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